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Stopy — nietatwa
interpretacja
obowiazkow REACH

Stopy metali sg dla Polski waznym
surowcem eksportowym i importo-
wym. Sg one ciekawe ze wzgledow le-
gislacyjnych, gdyz ze wzgledu naich
zastosowanie, forme czy posta¢ mo-
zemy roznie interpretowac obowigz-
ki ustawodawcze z nimi zwigzane. Tyl-
ko niektorzy producenci i importerzy
stopow majg obowigzek ich rejestracji.
Dlaczego?

Anna Krélak
THETA Doradztwo Techniczne

Na swiecie wcigz rosnie produkcja, a wraz z nig zapotrze-
bowanie na stal i aluminium. Polska jest zarowno importe-
rem, jak i eksporterem wyrobow metalurgicznych. Ponad
potowe zaréwno eksportu, jak i importu stanowi stal i zeli-
wo oraz wykonane z nich wyroby. Polska zajmuje 18. pozycje
wsrod swiatowych producentéw stali, aw 2017 r. odnotowa-
lismy najwiekszy wzrost produkcji w Europie. Na kontynencie
najwieksza popularnoscia cieszg sie polskie blachy stalowe,
ktorych eksport byt szczegélnie wysoki w 2017 r. (w poréw-
naniu z 2016 r. wzrost niemal o potowe).
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Drugie miejsce wéréd metali zajmuje miedz. Wedtug danych
GUS, w 2017 r. na zagraniczne rynki sprzedaliémy blisko 257 tys.
ton miedzi i jej stopéw oraz ponad 207 tys. ton miedzianych
wyrobow o 1acznej wartosci ponad 2,9 mid euro.

Trzecie migjsce w handlu metalami nieszlachetnymi zajmuje
aluminium. Jak wynika z danych GUS, w 2017 r. wyekspor-
towalismy ponad 930 tys. ton aluminium oraz wykonanych
z niego artykutdw o facznej wartosci nieco ponizej 2,9 mid
euro. Przewazat jednak import, ktérego wartos¢ byta wiek-
sza o ponad miliard euro. Lekkiego metalu potrzebuja takie
branze, jak budownictwo, przemyst elektromaszynowy czy
produkcja opakowan.

EKSPORT

22 139 min EUR

IMPORT

Eksport i import metali i stopéw w Polsce (dane GUS 2017)

20 462 min EUR

Stopy metali a rozporzadzenie REACH

Zgodnie z artykutem 3 rozporzadzenia REACH stop ozna-
cza jednolity w skali makroskopijnej materiat metaliczny
sktadajacy sie z dwoch lub wiekszej liczby pierwiastkow po-
taczonych w taki sposob, ze nie mozna ich tatwo rozdzieli¢
w sposéb mechaniczny. Stopy uznaje sie za mieszaniny
szczegblne i w zwigzku z tym nalezy rozpatrywac je jako mie-
szanine poszczegblnych metali i dodatkow.

Jednak cze$¢ wprowadzanych do obrotu stopow spetnia de-
finicje wyrobu, a wiec przedmiotu, ktéry podczas produk-
gji otrzymuje okreslony ksztatt, powierzchnie, konstrukcje
lub wyglad zewnetrzny, co decyduje o jego funkcji w stop-
niu wiekszym niz sktad chemiczny. Wprowadzanie na rynek
blach stalowych o okreslonym ksztatcie i grubosci bedzie
wprowadzaniem na rynek wyrobu, podobnie jak wprowa-
dzanie $rubek czy nakretek aluminiowych. A import stopo-
wych sztabek stuzacych do przetopu, gdzie ksztatt i wyglad
nie ma znaczenia, bedzie juz wprowadzaniem mieszaniny.



Tabela 1. Wybrane stopy metali i ich sktady

Nazwa Sktad

Zastosowanie

Braz cynowy 75-78% Cu; 25-22% Sn

odlewy dzwondw

Braz aluminiowy 80-98% Cu; 20-2% Al

monety

Duraluminium

5-5,5% Cu; 0,2-1% Si; 0.2-11% Mn; 0,2-1,6% Mg; reszta Al

czesc samochodowe, samelotowe

Alniko

8-12% Al, 15-26% Ni, 5-24% Co, do 6% Cu, do 1% Ti, reszta Fe

magnesy trwate

Elektron do10% Al; do 3,5% Zn; 1,5-2% Mn; reszta Mg

czesd samolotowe

Konstantan 60% Cu; 40% Ni

oporniki elektryczne

Lut cynowy 17-90% Sn; 0,25-6% Sb; reszta Pb

lutowanie

Mosigoz twardly 50-80% Cu; reszta Zn

okudia, csprzet

Nowe srebro (alpake, argentan) 45-70% Cu; 8-28% Ni; 8-45% Zn

wyroby artystyczne

Stal szybkotnaca

0,6-0,7% C; 0,2-3% Mn; 0,1-0,3% Si; 12-26% W, 4-5% Cr; reszta Fe

narzeczia skrawajgce

Stal weglowa 0,5-1,6% C; 0,15-0,25% Si; 0,-0,3% Mn; reszta Fe

narzedzia

Stop orukarski 50-80% Pby; 12-26% Sb; do 22% Sn

czcionki, odlewy drukarskie

Stop ferromagnetyczny 24-30% Ni; 9-13% Al 5-10% Co; reszta Fe

magnesy trwate

Rejestrowac czy nie?

Zgodnie z rozporzadzeniem REACH rejestracji podlegaja
substancje w postaci whasnej i w mieszaninach importowane
lub produkowane w ilosci co najmniej 1 tony/rok. Samych
wyrobow nie rejestrujemy, chyba ze z wyrobu w sposéb za-
mierzony ulegaja uwolnieniu substancje w postaci wiasnej
lub mieszaninie. W takim przypadku substancje uwalniane,
jesli w wyrobie sg one wprowadzane w ilosci co najmniej
1tony rok, wymagaja rejestracji. W wypadku stopéw nie
obserwuje sie zamierzonego uwalniania, wiec nalezy ten
przypadek pominac.

W zwiazku z powyzszym jesli produkujemy/importujemy
stopy jako mieszaniny, mamy obowiazek ich rejestracji,
aw praktyce rejestracji substancji zawartych w tych miesza-
ninach, czyli w wypadku stali rejestracji wegla i zelaza (o ile
nie s one pochodzenia naturalnego i nie bedg wytaczone
z obowigzku). Importerzy gotowych, stopowych wyro-
béw nie maja obowiazku rejestracji. Importer blachy stalo-
wej, ktory blache ta importuje wytacznie w celu mechanicz-
nej obrobki, jak podciecie, wygiecie itp. nie ma obowiazku jej
rejestracji, ale jedli ta sama blacha ma trafi¢ do pieca hutni-
czego w celu przetopienia i odzyskania z niej poszczegol-
nych metali, bedzie musiata by¢ zarejestrowana. Jak moz-
na zauwazy¢, w wypadku stopow najwazniejsze znaczenie
do okreslenia obowiazku rejestracyjnego ma zastosowanie
i cel, wjakim jest produkowany/importowany.

Gdy przegladamy baze substancji zarejestrowanych pod
katem zarejestrowanych stopéw, rzuca sie w oczy, ze czes¢
rejestracji stopow zostata wykonana nie na poszczegolne
sktadniki stopu, a jako substancje. Producenci/importerzy
tych stopéw uznali, ze wprowadzane przez nich stopy zde-
cydowanie bardziej spetniaja definicje substancji, méwigca,
ze substancja to pierwiastek chemiczny lub jego zwiaz-
ki w stanie, w jakim wystepuja w przyrodzie lub zostaja
uzyskane za pomoca procesu produkcyjnego, z wszelki-
mi dodatkami wymaganymi do zachowania ich trwato-
$ci oraz wszelkimi zanieczyszczeniami powstatymi w wy-
niku zastosowanego procesu, wytaczajac rozpuszczalniki,

ktére mozna oddzieli¢ bez wptywu na stabilnos¢ i sktad
substancji, niz definicje mieszaniny, i caty stop potraktowa-
li jako substancje.

Karta charakterystyki dla stopow?

Nie ma obowigzku sporzadzania kart charakterystyki dla wy-
robéw, wiec stopy produkowane/importowane jako wyroby
nie wymagaja takiego dokumentu. W przypadku mieszanin
sprawa jest bardziej skomplikowana, bo zgodnie z art. 31rozp.
REACH karta wymagana jest dla niebezpiecznych mieszanin.
Powszechnie uznajemy, ze stopy nie sg produktami, ktore
moga stwarzac zagrozenie. W ostatnich latach jednak wiele
badan wykazuje szkodliwy wptyw metali na zdrowie i Zycie
cztowieka oraz na srodowisko, w zwigzku z czym cze$¢ sto-
pow automatycznie rowniez uzyskuje szkodliwe wiasciwo-
éci i powinny by¢ zaklasyfikowane jako niebezpieczne i nalezy
sporzadzic¢ dla nich karte charakterystyki. Jesli stop-miesza-
nina nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny, zgodnie
z art. 32 REACH nalezy opracowac dla niego pisemng infor-
magje o mieszaninie, ktéra nie wymaga karty charakterystyki.
Warto tez zwroci¢ uwage, ze zgodnie art. 23 oraz punktem
1.3.4.1. zatacznika | rozporzadzenia CLP (rozp. 1272/2008/WE)
metale w postaci stopow nie wymagaja oznakowania, jeze-
li nie stanowia zagrozenia dla zdrowia ludzi w wyniku na-
razenia droga oddechowa, poprzez spozycie lub kontakt
ze skora ani dla $rodowiska wodnego w postaci, w jakiej sa
wprowadza do obrotu. W wielu wypadkach wiec stopy klasy-
fikowane jako stwarzajgce zagrozenie bedg wymagaty karty
charakterystyki, ale nie bedg musiaty by¢ oznakowane. m

Zrodia:

. wwwi.ikalkulator.pl/blog/wyroby-metalurgiczne/
. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008.

. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1907/2006.




